BOLIX F-Rs.p

Renowacyjna farba krzemoorganiczna

z efektem ,,perlenia”

CECHY PRODUKTU:

o wysoka paroprzepuszczalnos¢ — ,,oddychajacy”

o efekt ,perlenia” zapewnia zdolnos¢ samooczyszczenia powtoki
malarskiej — krople deszczu lub mycie strumieniem wody
powoduje usuwanie kurzu i brudu

e zawiera ,absorbery UV” — wysoka odpornos¢ na starzenie pod
wplywem promieniowania UV

e doskonata odpornos¢ na oddziatywanie  czynnikow
atmosferycznych

e wysoka odpornos¢ na wystepowanie i rozwoj tzw. skazenia
mikrobiologicznego

o podwyzszona odpornos¢ na wysolenia

e zawiera wytacznie pigmenty nieorganiczne

¢ do naktadania recznego i maszynowego poprzez natrysk

PRZEZNACZENIE:

BOLIX F-Rsip to krzemoorganiczna farba elewacyjna z efektem

,perlenia” do wykonywania renowacyjnych, konserwacyjnych,

dekoracyjnych powtok malarskich na zewnatrz budynkéw na

podtozach takich jak:

e mury z betonu, cegly i pustakdw ceramicznych oraz bloczkéw
/ cegiet wapienno-piaskowych

e tynki renowacyjne, tradycyjne tynki cementowe, cementowo-
wapienne
i wapienne

o ptyty witdknisto — cementowe

e cienkowarstwowe tynki mineralne, silikatowe, , krzemianowe,
polikrzemianowe, silikonowe i krzemoorganiczne

e nosne, nieodspojone, wolne od zarysowan powtoki malarskie na
w/w podtozach

PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy, glony i innych
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Podtoza o stabej
przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) nalezy usunac.
Istniejagce powtoki farb wapiennych oraz dyspersyjnych nalezy
usunaé az do odstoniecia podtoza wtasciwego. Mate nieréwnosci
podtoza  wyréwna¢ zaprawg BOLIX T-ND lub  BOLIX
T-ND™RAS, w ktdrych opcjonalnie mozna zatopi¢ alkalioodporng
siatke z widkna szklanego, np. BOLIX HD 158/S. Przed natozeniem
farby, podtoze zagruntowad preparatem BOLIX P-SRSL.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymiesza¢ mieszarka/wiertarka wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej
konsystencji. W razie potrzeby rozciericzy¢ niewielkg iloscig czystej
wody (przy pierwszym malowaniu max. 10% objetosci, przy drugim
max. 5% objetosci farby) zachowujac state proporcje rozciericzania
na catej malowanej powierzchni stanowigcej odrebng catosc.

BOLIX S.A. ul. Stolarska 8, 34-300 Zywiec
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ZASTOSOWANIE:
Farbe naktada¢ réwnomiernie w 2 warstwach za pomocy pedzla,
watka lub poprzez natrysk. Druga warstwe naktadaé po wyschnieciu
poprzednie;j.

UWAGI | ZALECENIA REALIZACYJNE:
e Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dtugotrwate
oddziatywanie wody, zalegajgcego $niegu oraz podtozach
niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.
Nowo wykonane tynki tradycyjne i cienkowarstwowe moga by¢
malowane po odpowiednim okresie karencji:

o Tynki cementowe i cementowo wapienne — czas schniecia 1

dzien na 1 mm grubosci tynku
o Polikrzemianowy tynk BOLIX T-PKN — po wyschnieciu powtoki

tynku
o Mineralny tynk BOLIX T-MN — min. 4 dni
oTynk naprawczo - dekoracyjny BOLIX T-ND lub

BOLIX T-ND™RAS — min. 4 dni
Przed przystgpieniem do prac malarskich wszystkie elementy
pozostajagce w zasiegu robodt, a nie przeznaczone do malowania
odpowiednio ostonic¢ i zabezpieczy¢.
Wyznaczyé  powierzchnie  przeznaczong do  malowania
uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci
wykonawcze.
Malowa¢ poszczegdlne powierzchnie stanowigce odrebng catosé w
sposdb ciggty nie dopuszczajgc do wyschniecia farby. Stosowac
farbe pochodzaca z jednej partii produkcyjnej.
W czasie naktadania i wysychania farby, powierzchnie chronié
przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.
Malowanie sasiadujacych powierzchni o rdéinej fakturze
zewnetrznej moze powodowaé efekt optyczny rdéinych odcieni
farby.
Naktadanie farby poprzez natrysk mozna stosowac jedynie przy
bezwietrznej pogodzie.
Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzaja czas wysychania farby.
Po zakoriczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezagcg wodg,
pamietajac ze po wyschnieciu farby czyszczenie jest utrudnione.
Napoczete opakowanie farby nalezy doktadnie zamkna¢, a jego
zawartos$¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrétszym czasie.
Farba w ciemnych kolorach petng hydrofobowos¢ uzyskuje po
okoto miesigcu uzytkowania .
Efekt ,perlenia” i ,samooczyszczenia” powtoki farby polega na
swobodnym toczeniu sie kropel wody po suchej porowatej
strukturze. Toczace sie krople wody, zabieraja z powierzchni farby
niezwigzane z podtozem czastki kurzu.
Efekt ,samooczyszczenia” jest najbardziej skuteczny przy
pierwszym kontakcie wody z powierzchnig farby. Dtugotrwaty
opad deszczu powoduje zwilzenie powtoki farby i zanik efektu
,perlenia”. Po wyschnieciu powtoka farby staje sie z powrotem
w petni hydrofobowa i zdolna do ,,samooczyszczenia”.
Nie zaleca sie mechanicznego czyszczenia farby, gdyz niszczy to
strukture jej powierzchni i powoduje ostabienie efektu
,samooczyszczenia”.

ieacf d0ag

1
S rpEff 00AR
[eege6{EEEE |AA QA

Data aktualizacji: 19.01.2021




BOLIX F-Rs.p
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z efektem ,,perlenia”

SRODKI OSTROZNOSCI:

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemy¢ natychmiast obficie wodg oraz w razie potrzeby
zwréci¢ sie o pomoc lekarskg. Przy naktadaniu maszynowym
stosowac¢ srodki ochrony osobistej BHP. Nie wdycha¢ rozpylonego
aerozolu. Prace wykonywac bez udziatu oséb niepowotanych.

NIEZBEDNE NARZEDZIA:

e Pedzel, watek malarski lub agregat malarski

DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23
(£2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych
warunkach podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie naktadania
i wysychania farby:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania
i wysychania farby:
od 30 do 80%

pH:
ok. 8,5

Gestos¢ objetosciowa farb bazowych:
ok. 1,50 kg/dm3

Kolorystyka:
wybrane kolory z palety barw BOLIX KOLOR 300+ Spektrum
inne kolory na zamdwienie wg wzorca zamawiajgcego

Potysk wg EN ISO 2813:
matowy - kategoria G3

Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1:
<100 pm - kategoria S1

Czas schniecia powierzchniowego powtoki farby:
min. 2h

Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913:
min. 28 dni

Odpornos¢ powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913:
>10000 cykli

Opor dyfuzyjny Sq wg PN-EN 1062-1:
< 0,01 m dla grubosci suchej powtoki farby 200 um

Paroprzepuszczalnos¢ wg EN 1SO 7783-2:
>2100 [g/(m2d)] — kategoria V1

Wspétczynnik przenikania wody wg PN-EN 1062-3:
< 0,05 kg/(m2h03) — kategoria W3

Rozcienczalnik:
woda pitna

Grubos¢ suchej powtoki farby przy dwukrotnym malowaniu
wg PN-EN 1062-1:
100 - 200um - kategoria E3

Zawartosc LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) —30g/I (2010r.)
Produkt zawiera max. 30 g/I LZO (VOC).

Opakowania:
wiadra: 18|
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llo$¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
wiadra 18l: 24 / ok. 648 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
24 miesigce - data waznosci podana na opakowaniu

ORIENTACYJNE ZUZYCIE:

¢ 0,18 — 0,25 I/m? — gtadkie podtoze przy dwukrotnym malowaniu

¢ 0,30 — 0,40 I/m? — podtoze chropowate (np. tynki strukturalne)
przy dwukrotnym malowaniu

Zuzycie jest uzaleznione od réwnosci, chtonnosci i chropowatosci
podtoza.

W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu zaleca sie
przeprowadzenie préb na danym podtozu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywaé¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych
opakowaniach

w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem
i dziataniem mrozu. Wyréb przechowywaé w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

SKtAD:

Wodne  dyspersje  krzemoorganiczne,  wypetniacze,  Srodki
modyfikujace, dodatki biocydowe i pigmenty.

BOLIX S.A. gwarantuje wtasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposéb uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za
prace Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje
zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Nie zastepuja one fachowego przygotowania Projektanta
i Wykonawcy oraz nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej
i BHP. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby
lub skontaktowaé sie z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz
z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracg swoja
waznos¢.
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